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11730 | 11730 | C45W/C45U ] - UHB 11 | K945 |0.42-0.50/0.15-0.40/0.60-0.80| 0.030 | 0.030 - - i ] - - Tavlanms <190 | Metal ve plastik enjeksiyon kalplar i destek plakas ve kalp hamili olarak kullanle
12083 | 1.2083 X40Cr14 420 - Stavax | M310 |036-0.42] <1.00 | <1.00 | 0030 | 0030 |12.5-14.5 - : ] - - Tavlanmis <225 | Yiksek sertik ve parlanlabililgin yannda korozyon dayanm da istenen plastik kalplarinda kullrilr
12311 | 12311 |  40CtMnMo7 - - ] M201 |0.35-0.450.20-0.40/1.30-1.60| 0.035 | 0.035 |1.80-2.10/0.15-025 - ] - - On Sertlestirilmis | 280-320 | Plastik kaliplarinda, hamil olarak plastik ve metal enjeksiyon Kaliplarinda kullanih. Gnimzde yerini 1.2738 Gelige birakmisr.
PLASTIK 12312 | 12312 | 40CtMnMoS8-6 | - - Holdax | M200 |0.35-0.45/0.30-0.50 1.40-1.60| 0.030 |0.05-0.10/1.80-2.00/0.15-0.25 - - - - On Sertlestirilmis | 280-320 | Plasik kaliplarinda, hamil olarak plastk ve metal enjeksiyon Kaliplarinda Kullamilir. Kukirt ceriginden i ilenebililgi g0k ancek parlalabilig zayifur
KALIP 12316 | 12316 | X38CrMol6 - - - M300 |0.33-043 <1.00 @ <1.00 | 0.030 | 0030 |15.0-17.0/1.00-130] <1.00 | - - - On Sertlestirilmis | 290-320 | Yuksek korozyon dayanms isenen plastik kaiplarinda Kl Ozellikle PVC kalplar igin idealdi.
CELIKLERI 12711 | 12711 | 54NiCrMoVé - - ] W 500 |0.50-0.60/0.15-0.35/0.50-0.80| 0.025 | 0.025 |0.60-0.80|0.25-0.35/1.50-1.80/0.07-0.12] - - On Sertlestirilmis | 355-400 | Yuksek baski ve asimma dayanims istnn plastik Kalplarinda kol Aym Karakterdeki 1.2714 sicak i takim selig bu gelk yerine kullanilabili.
12738 | 12738 |40CrMnNiMo8-6-4| - - Impax | M238 |0.35-0.450.20-0.40/1.30-1.60| 0.030 | 0.030 |1.80-2.10/0.15-0.25/0.90-120] - - - On Sertlestirilmis | 300-330 | Nikel ierigi e tam kalklardaki plastik kahplarinda kullani. Parlalabiiligi ve desenlenebilmesi iyidir.
12738 HM 36 | - ] ] - ] - 1023029 <040 1.40-1.70) 0.025 | 0.005 |1.20-1.80/0.30-0.70|0.90-1.20| | - : T On Sertlestirilmis | 300-340 | 1.2738 ceigin setik, mukavemet ve yapt agisindan gelistrlms halidr
Maxx 40 - - - - ~ Nimax - 0.14 <0.40 1.40 0.025 0.005 0.30 0.30 2.80 - - Cu 0.90 On Sertlestirilmis | 355-400 | Yiiksek sertlik, yiiksek tokluk ve yiiksek is1l iletkenlik degerlerinin yaninda miikemmel parlatilabilme ve desenlencbilme kabiliyeti vardir.
WKE42 | 13207 | HS 10-4-3-10 ~ | skus7 : S700 |120-135| <045 @ <040 | 0.030 | 0.030 |3.80-4.503.20-3.90 - 3.00-3.50/9.00-10.0/C09.50-10.5  Tavlanms <300 | Benzer siifiaki 1.3247 malzemesine gore asinma dayanim gelistrimisti,
) EM35 | 13243 | HS 6525 M35 | SKIss i $705 J0.87-0.95| <045 = <040 | 0030 | 0.030 |3.80-4.504.70-5.20 -  1.70-2.10/5.90-6.70/C0 4.50-5.00,  Tavlanmis <270 | 13343 malzemesine Kobalt ilave edlerck sicak sertik degerlri artunimistr. Kilavuzlar ve kesici takimiar gibi genel uy o lamalarda alland
égfi%g%z EM42 | 13247 | HS29-1-8 M 42 4 SKH 59 i S 5004 [1.05-1.15| <070 | <040 | 0.030 | 0.030 |3.80-4.509.00-10.0] - [0.90-1.30/1.20-1.90/Co 7.50-8.50|  Tavlanmis <280 | Viksek orands FOBAIIGEIEHYAPIS e helezon matkaplar, parmak frezcle ve bi-metal testereler yapimind kullanir
EM2 | 13343 HS 6-5-2 M2 | SKHS5I - S600 0.86-0.94] <045 <040 | 0030 | 0.030 |3.80-4.50/4.70-520] - [1.702.10/5.90-6.70 - Tavlanmis <260 | Tim soguk s uygulamalarinda kullamabilen yiksele bz eligidir. Matkap, llavuz, bros, bisak, ayba testere ve makara yapuminda kullanthe
EM3:2 | 1.3344 HS 6-5-3 M32 | SKH - $607 |1.15-125| <045 <040 | 0030 | 0.030 |3.80-4.50/4.70-520] - | |2.703.20/6.00-6.70 - Tavlanmis <270 | Yiksek asnma dayammipin 1.3343 celginden gelistinisiv

IMALAT
CELIKLERI

St 37-2 1.0037 S 205JR/St 37-2 | 1015/A283 | STKM 12 A . = <1.40 0.035 0.035 - - = - - Cu<0.55 N<0.012 - 320-470"| Alasimsiz yapt ve imalat geligidir. Mukavemeti smirlidir. Makine ve imalat sanayinde kullanilabildigi gibi kalip imalinde destek pargalarmda kullanilabilit (1) N/mm®
St 52-3 1.0553 | S 355J0/St 52-3 U = SCC 3 - - <02 <055 | <1.60 0.030 0.030 . . . - - Cus<0.55 N<0.012 - 380-540""| Alasimsiz yap: ve imalat geligidir. Mukavemeti sinirhidir. Makine ve imalat sanayinde kullanilabildigi gibi kalip imalinde destek pargalarinda kullanilabili (1) N/mm’
Cc45 1.1191 C 45 E/Ck 45 1045 S45C - - 0.42-0.50| <0.40 |0.50-0.80| 0.045 0.045 <0.40 <0.10 <0.40 = - (CrtMo+Ni)<0.63 Tavlanmis <197 Isil iglem ile simirh olarak sertlestirilebilir. Otomobil ve motor konstriiksiyon parcalarinda, makine ve imalat pargalarinda kullanilir.
1050 1.0540/1.1206 C 50/Ck 50 1050 S50C o = 0.47-0.55| <0.40 |0.50-0.80| 0.035 0.035 <040 | <0.10 | <040 - - (Cr+Mo+Ni)<0.63 Tavlanmis <217 | Isilislem ile siirli olarak sertlestirilebilir. Otomobil ve motor konstriiksiyon parcalarinda, makine ve imalat parcalarinda kullamilir.
4140 1.7225 42CrMo4 4140 |SCM 440 (H) o = 0.38-0.45| <0.40 |0.60-0.90| 0.025 0.035 10.90-1.20|0.15-0.30 o = = . Tavlanmis <241 | Isilislem ile sertlestirilebilir. Otomobil ve motor konstriiksiyon pargalarinda, makine ve imalat parcalarinda kullanilir. Islah eligi olarak da adlandirilic
8620 1.6523 20NiCrMo2-2 8620 2521\(])(3{’1) - - 0.17-0.23| <0.40 |0.65-0.95| 0.035 0.035 ]0.35-0.70|0.15-0.25|0.40-0.70 - - - Tavlanmis <212 | Karbirizasyonile yiizeysel sertlestirilebilir. Disli parcalarinda, civatalar, miller ve mil yataklar1, otomobil ve motor pargalarnda kullaniliz Sementasyon geligi olarak da adlandiralir.
16MnCr5 | 1.7131 16MnCr5 5115 - - - 0.14-0.19| <0.40 |1.00-1.30| 0.035 0.035 |0.80-1.10 - - - - - Tavlanmis <207 | Karbirizasyonile yiizeysel sertlestirilebilir. Disli parcalarinda, civatalar, miller ve mil yataklari, otomobil ve motor pargalarinda kullanhir

Bu tablonun tiim yayin hakki Quantum Takim Sanayi A.$. ye aittir.
Tablonun higbir bélimii kaynak gésterilmeden kullanilamaz.
Izinsiz kopya edilip gogaltilamaz.

Yukaridaki bilgiler genel bilgilendirme amagh verilmistir. Detayl bilgi i¢in litfen Quantum Takim Sanayi A.$. ye danisiniz.
Yazim ve baski sirasinda olmus hatalar sebebi ile Quantum mesuliyet kabul etmemektedir.
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